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Los nanotubos de carbono son estructuras de escala nanome´trica formadas a partir
de la´minas de grafito enrolladas sobre s´ı mismas. Dependiendo del nu´mero de capas, los
nanotubos (CNTS por sus siglas en ingle´s) pueden ser single-walled (una so´la capa) o multi-
walled (multicapa). Tanto unos como otros presentan unas propiedades meca´nicas, te´rmicas
y ele´ctricas que los hacen muy atractivos para el desarrollo de materiales compuestos.
Para el buen aprovechamiento de estas caracter´ısticas es necesario conocer la orienta-
cio´n de los CNTS en el seno de la matriz polime´rica, ya que el comportamiento meca´nico
depende de esta orientacio´n y el comportamiento ele´ctrico y te´rmico es notablemente me-
jor cuanto menos aglomeraciones presenten los nanotubos. Para este objetivo es de suma
importancia disponer de te´cnicas nume´ricas de simulacio´n que permitan una evaluacio´n
ra´pida de condiciones de fabricacio´n de estos compuestos, as´ı como para la validacio´n de
hipo´tesis realizadas a partir de los ensayos experimentales realizados en el laboratorio.
El proceso de fabricacio´n que se ha simulado en el trabajo ha sido el de spin-coating,
presentando e´ste unas particularidades (grades deformaciones, superficie libre, etc.) que
hacen que la simulacio´n nume´rica mediante los me´todos tradicionales con malla no sea
fa´cil, siendo ma´s adecuado un me´todo sin malla, ma´s concretamente, el Me´todo de los
Elementos Naturales (MEN), ya que este me´todo nos permite la descripcio´n Lagrangiana
actualizada de la cinema´tica del flujo.
Otro de los aspectos que merece la pena ser estudiado en estos compuestos es su
particular reolog´ıa. Para ellos hay que recurrir a modelos microestructurales si se quiere,
mediante Dina´mica Browniana, simular lo que ocurre a escala macrosco´pica.
Los nanotubos de carbono (tanto los single-walled como los multi-walled) pueden
ser tratados qu´ımicamente, variando de esta manera su comportamiento reolo´gico, por lo
que el mismo modelo no sirve para explicar ambos comportamientos (el de los que esta´n
tratados y el de los que no). Se tiene as´ı el modelo de Orientacio´n (nanotubos tratados
qu´ımicamente) y el de Agregacio´n/Orientacio´n (nanotubos no tratados). Los resultados de
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Los nanotubos de carbono fueron descubiertos por el ingeniero japone´s Sumio Iijima
en el an˜o 1991. Desde entonces han sido ampliamente estudiados debido a las caracter´ısti-
cas, tanto f´ısicas como meca´nicas, que presentan. Para empezar, muestran una relacio´n
longitud/dia´metro muy elevada debido a que su dia´metro es del orden de los nano´metros y
la longitud puede variar desde unas micras hasta mil´ımetros e incluso algunos cent´ımetros.
Poseen propiedades meca´nicas como dureza, resistencia y resilencia que exceden a las de
cualquier otro material, propiedades electro´nicas u´nicas y conductividad te´rmica superior
a la del diamante. Si a todas estas cualidades le an˜adimos su baja densidad, se ve clara-
mente el atractivo que los nanotubos de carbono tienen a la hora del desarrollo de nuevos
materiales compuestos.
Los nanotubos de carbono (o CNTS, carbon nanotubes, por sus siglas en ingle´s) esta´n
constituidos por a´tomos de carbono dispuestos en una red hexagonal cil´ındrica, de forma
que su estructura es la misma que se obtendr´ıa si se enrollara sobre s´ı misma una la´mina de
grafito. Pueden estar cerrados en los extremos por media esfera de fulereno o estar abiertos.
Las propiedades de los nanotubos dependen tanto de la longitud y dia´metro de los tubos
como de la nanoestructura. Asu vez, los CNTS pueden ser de pared simple (una so´la la´mina
enrollada, single-walled nanotubes, SWCNTS por sus siglas en ingle´s) o de pared mu´ltiple
(varias la´minas conce´ntricas enrolladas, multi-walled nanotubes, MWCNTS por sus siglas
en ingle´s). Ambas estructuras pueden observarse en la Figura 1.1.
Figura 1.1: Nanotubos de carbono single-walled (SWCNTS) y multi-walled (MWCNTS).
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Tanto los nanotubos single-walled como los multi-walled pueden ser tratados qu´ımica-
mente para que exista repulsio´n electrosta´tica entre ellos. Este hecho es muy importante a
la hora del comportamiento reolo´gico que pueden presentar las suspensiones de nanotubos
de carbono y que sera´ explicado a continuacio´n.
1.1. Reolog´ıa de las suspensiones de nanotubos de car-
bono
Los nanotubos de carbono (tanto los single-walled como los multi-walled) pueden ser
tratados qu´ımicamente con agentes sulfatantes para conseguir una repulsio´n electrosta´tica
entre ellos. Esta repulsio´n electrosta´tica va a influir a la hora del comportamiento reolo´gico
de la suspensio´n.
1.1.1. La formacio´n de bandas helicoidales en suspensiones de
CNTS no tratados qu´ımicamente.
En suspensiones de resina epoxi con baja viscosidad con CNTS no tratados qu´ımica-
mente y mediante la aplicacio´n de un flujo a cortadura se ha podido observar un feno´meno
mediante el cual los nanotubos forman unas estructuras aniso´tropas llamadas “bandas heli-
coidales” (“helical bands”, HBS en ingle´s). En la Figura 1.2 se puede observar la evolucio´n
de la microestructura de la suspensio´n para diferentes tiempos y distancia entre placas de
un reo´metro. El ritmo de cizalladura y la distancia entre placas son los para´metros que ma´s
influyen en la formacio´n de las bandas helicoidales.
Los CNTS, que en un primer momento son estructuras iso´tropas, bajo el flujo a corta-
dura al que esta´n sometidos poseera´n distinto gradiente de velocidades dependiendo de la
profundidad a la que se encuentren en el fluido. Esto hara´ que colisionen entre ellos forman-
do unos agregados. A medida que estos agregados choquen unos con otros, se formara´n unos
nuevos ma´s grandes que adema´s presentan las caracter´ısticas de poseer un dia´metro ma´s o
menos constante y de mostrar una alineacio´n preferencial en la direccio´n perpendicular a
la velocidad del fluido.
Se ha comprobado que la formacio´n de bandas helicoidales tambie´n esta´ presente en
otro tipo de suspensiones.
1.1.2. Reolog´ıa experimental de las suspensiones de CNTS.
Cuando a un resina epoxi se le an˜ade nanotubos, tanto tratados como no tratados
qu´ımicamente, se observa un comportamiento pseudopla´stico del compuesto. Como puede
observarse en la Figura 1.3, la matriz de epoxi posee una viscosidad constante de 10 Pa·s.
En el caso de los compuestos con CNTS esta viscosidad es mayor cuando los ritmos de
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Figura 1.2: Evolucio´n temporal de la microestructura o´ptica de una disolucio´n de 0.03 % de MWCNT′s
para distintas distancias de placas y un ritmo de cizalladura constante de 0.5 s−1.
cizalladura son bajos, disminuyendo a medida que se aumenta el ritmo. Tambie´n se observa
como para un mismo porcentaje de CNTS disueltos en la suspensio´n, la viscosidad aparente
del compuesto es muy superior para el caso con nanotubos no tratados qu´ımicamente que
para el caso de CNTS tratados qu´ımicamente. Este hecho se debe a la formacio´n de bandas
helicoidales.
La reolog´ıa para las suspensiones con CNTS no tratados qu´ımicamente ha sido estu-
diada ma´s detalladamente y en la Figura 1.4 se muestra la evolucio´n de la viscosidad en
funcio´n de la velocidad de deformacio´n para cuatro suspensiones con distinta concentracio´n
de nanotubos.
Las suspensiones con nanotubos no tratados qu´ımicamente muestran un aumento de
la viscosidad para bajos ritmos de cizalladura, llega´ndose a incrementar en un orden de
magnitud con la adicio´n de un 0.1 % de CNTS (Figura 1.4 b). Se puede observar como para
ritmos de cizalladura muy altos la viscosidad de las suspensiones tiende asinto´ticamente al
valor de la viscosidad de la matriz de epoxi.
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Figura 1.3: Viscosidad aparente (ηa) para (a) epoxi, (b) disolucio´n con 0.25 % de CNTS tratados y (c)
disolucio´n con 0.25 % de CNTS no tratados qu´ımicamente.
Figura 1.4: Viscosidad aparente (ηa) en funcio´n de la velocidad de deformacio´n para disoluciones con (a)
0.25 %, (b) 0.1 %, (c) 0.05 %, (d) 0.025 % de CNTS y (e) epoxi.
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Cap´ıtulo 2
Un modelo de tipo FENE
Las soluciones polime´ricas con CNTS presentan un comportamiento no-Newtoniano,
lo que significa que la relacio´n entre el tensor de tensiones y el gradiente de velocidades no
puede ser descrito por las ecuaciones de Navier-Stokes. Una alternativa al estudio de estos
fluidos a escala macrosco´pica es el desarrollo de modelos basados en la teor´ıa cine´tica que
describan los movimientos, a nivel molecular, en los fluidos con base polime´rica y CNTS. Es
habitual que muchos de estos modelos microestructurales lleven a simulaciones de Dina´mica
Browniana, que no so´lo explican la dina´mica de las soluciones en estado estacionario sino
tambie´n en estados transitorios.
El modelo de teor´ıa cine´tica ma´s simple para una solucio´n diluida de pol´ımeros li-
neamente flexibles consiste en dos masas unidas por un muelle lineal (que sigue la ley de
Hook) suspendido en un fluido Newtoniano incompresible. De ahora en adelante a este
conjunto de masas y muelle pasara´ a denominarse “dumbbell” (por su nombre en ingle´s)[9].
Las masas representan segmentos moleculares de varios mono´meros y el muelle los efectos
de la entrop´ıa. La consideracio´n de que el muelle es lineal (Hookeano) so´lo es realista para
pequen˜as deformaciones cerca del equilibrio (distribucio´n Gaussiana) y no pone restriccio´n
en la elongacio´n que la dumbbell puede tener.
La idea de introducir un l´ımite en la elongacio´n responde por un lado a la correccio´n
de este comportamiento f´ısicamente imposible y a la importancia que tienen los feno´menos
no lineales en la reolog´ıa. Se ha visto anteriormente que los CNTS pueden presentar distinto
grado de agregacio´n lo cual tambie´n debe ser tenido en cuenta en el modelo, es por ello
que cuanto mayor sea el estado de agregacio´n de los nanotubos, menor sera´ la movilidad
que se le confiera a la dumbbell (Figura 2.1). En este trabajo se supone que los CNTS no
presentan agregacio´n ninguna, es decir, que han sido tratados qu´ımicamente.
A continuacio´n se presenta una modificacio´n del modelo FENE cla´sico (del ingle´s
Finitely Extensible Non-linear Elastic) donde esta limitacio´n de la elongacio´n es tenida en
cuenta.
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Figura 2.1: Dos modelos de dumbbells: (a) FENE dumbbell con menor movilidad para CNTS agregados
y (b) FENE dumbbell con mayor movilidad para CNTS que no presentan agregacio´n.
2.1. Introduccio´n.






donde H es la constante del muelle, Q es el vector tridimensional que une las masas y Q0
es la elongacio´n ma´xima permitida del muelle. Se observa en la Ecuacio´n 2.1, que para
pequen˜as extensiones se mantiene el comportamiento lineal del muelle y que en el l´ımite
de elongacio´n obtendr´ıamos una fuerza infinita. El precio a pagar por esta limitacio´n es la
no existencia de una ecuacio´n constitutiva cerrada para el tensor de tensiones del pol´ımero
y por lo tanto, no es posible una solucio´n anal´ıtica.
2.2. Formulacio´n del modelo.
Se va a considerar un flujo homoge´neo e incompresible, por lo que el campo de velo-
cidades del fluido puede ser escrito como v = κ · r donde κ = (Ov)T (tensor gradiente de
velocidades) es independiente del vector posicio´n r [10][11][12].
2.2.1. Dina´mica del pol´ımero.
La ecuacio´n de Fokker-Planck (o ecuacio´n de difusio´n) para la funcio´n de distribucio´n



















donde ζ es el coeficiente de friccio´n, kB la constante de Boltzmann y T la temperatura. El
primer te´rmino de la derecha de la ecuacio´n proviene de la fuerza de arrastre hidrodina´mica
(debida al movimiento de las dumbbells en el solvente), el segundo se refiere a la fuerza
del muelle y el u´ltimo se debe a las fuerza Brownianas en las masas (causado por las
fluctuaciones te´rmicas en el solvente). El coeficiente de difusio´n kBT/2ζ se supone constante.
Para una funcio´n B(Q) del vector conector, la media de la configuracio´n espacial con













donde I es la matriz identidad.
En el equilibrio (estado estacionario con κ = 0), se obtiene:
〈QFc〉eq = kBT I (2.5)
reflejando que en el equilibrio, la solucion de la Ecuacio´n 2.3 es una distribucio´n de Boltz-
mann ψeq ∼ eφc/kBT, con un potencial φc definido por Fc = ∂φc∂Q .










ser´ıa ana´loga a la anterior pero para dumbbells completamente r´ıgidas. Se ha trabajado con








Este para´metro es llamado coeficiente adimensional de extensio´n del muelle y representa,
de manera aproximada, el nu´mero de cadenas monome´ricas modelado por la dumbbell en
cuestio´n. Esto quiere decir que el valor de b no puede ser cualquiera. Habitualmente, se
toman b = 20 como mı´nimo (para que tenga significado f´ısico) y b = 100 como ma´ximo
(equivalente al modelo de Oldroyd-B, que no sera´ explicado aqu´ı, pero que supone un
comportamiento lineal del muelle).
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2.2.2. Tensor de tensiones.
El tensor de tensiones τ de la solucio´n polime´rica se supone sime´trico y resulta de la
suma de la contribucio´n del solvente Newtoniano y del pol´ımero,
τ = τs + τp = ηsγ˙ + τp,
donde ηs es la viscosidad del solvente y γ˙ = κ+ κ
T es el tensor velocidad de deformacio´n.
2.3. Funciones del material para un flujo a cortadura.








donde γ˙ es el ritmo de cizalladura y puede ser dependiente del tiempo.
La matriz traspuesta del gradiente de velocidades sera´:
κ(t) = γ˙(t)
 0 1 00 0 0
0 0 0

y el tensor de tensiones tendra´ la forma:
τ =
 τxx τxy 0τyx τyy 0
0 0 τzz

con τxy = τyx, es decir, que el tensor τ es sime´trico.
Para un flujo a cortadura, las funciones del material que tienen intere´s de estudio son
la viscosidad η, el primer coeficiente normal de tensiones Ψ1 y el segundo coeficiente normal






















Para t = 0, suponemos que el fluido esta´ en equilibrio y que el tensor de tensiones τ es
igual a cero. Para tiempos t > 0 se aplica un ritmo de cortadura γ˙ constante que hace que
el valor de las tensiones aumente hasta sus valores estacionarios. Para ritmos de cizalladura
suficientemente altos, las funciones del material pueden alcanzar un ma´ximo para despue´s
aproximarse a un valor constante.
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2.4. El me´todo nume´rico.
Como se ha visto anteriormente, la ecuacio´n de Fokker-Planck del modelo FENE
(Ecuacio´n 2.2) no es lineal, por lo que no puede ser resuelta de manera anal´ıtica. La
evaluacio´n de las medias en el tensor de tensiones se hara´ mediante Dina´mica Browniana
[19].
Mediante la introduccio´n de unidades de longitud (kBT/H)
1/2 y de tiempo λH =
ζ/4H, obtenemos la forma adimensional de:










- el gradiente de velocidades traspuesto:
κˆ = κλH .









Con todos estos para´metros adimensionales y definiendo una funcio´n de distribucio´n,
tambie´n adimensional, ψˆ(Qˆ, t) = ψ(Q, t)(kBT/H)
3/2, la ecuacio´n de Fokker-Planck (Ecua-

































donde Wtˆ es un proceso de Wiener tridimensional. Esta equivalencia significa que la evolu-
cio´n de la densidad de probabilidad, que caracteriza la distribucio´n continua del proceso Qˆtˆ
(proceso de Markov tridimensional) obtenida resolviendo la Ecuacio´n 2.10, esta´ gobernada
por la ecuacio´n diferencial descrita en la Ecuacio´n 2.9. Debido a la no linealidad de la ecua-
cio´n diferencial estoca´stica de Itoˆ (Ecuacio´n 2.10) necesitaremos de un me´todo nume´rico
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 Qˆtˆj+1 = Qˆtˆj+12
κˆtˆj+1 · Qˆ′tˆj+1 + κˆtˆj · Qˆtˆj − 12 11− Qˆ2tˆj/bQˆtˆj
∆tˆ+∆Wj,
(2.12)
donde tˆj = j∆tˆ(j = 1, 2, 3, ...) y ∆Wj = Wtˆj+1 −Wtˆj , cuyas componentes son variables
aleatorias Gaussianas independientes con media cero y varianza ∆tˆ.
2.4.1. Resultados de las simulaciones.
A continuacio´n se muestran algunos de los resultados obtenidos de las simulaciones
realizadas mediante la implementacio´n de un co´digo en MATLAB.
Los para´metros elegidos para la obtencio´n de estos resultados han sido:
- nu´mero de dumbbels = 50000
- nu´mero de pasos de simulacio´n = 15000
- incremento de tiempo = 0.001
- b=20
- λ=2.5
En la Figura 2.2 se muestra la aproximacio´n (punteado rojo) de la evolucio´n de la
viscosidad aparente de una disolucio´n con 0.25 % de nanotubos de carbono tratados qu´ımi-
camente en epoxi.
Se puede observar co´mo los resultados se ajustan perfectamente a los datos obtenidos
experimentamente tanto en valores como en tendencia. Para otras proporciones de disolu-
ciones de nanotubos de carbono habr´ıa que realizar una nueva bu´squeda de los para´metros
b y λ que se ajustasen a la correspondiente curva de viscosidad aparente.
En el Anexo B se pueden ver ma´s resultados.
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Figura 2.2: Viscosidad aparente (ηa) para (a) epoxi, (b) disolucio´n con 0.25 % de CNTS tratados qu´ımi-





La te´cnica de spin-coating ha sido utilizada desde hace de´cadas para la obtencio´n de
finas la´minas con un espesor incluso por debajo de los 10 nm. Un proceso t´ıpico comienza
con la deposicio´n de una gota de resina (Figura 3.1) en el centro de una base plana que gira
a alta velocidad, ω (normalmente alrededor de las 3000 rpm). La aceleracio´n centr´ıpeta
hara´ que el fluido se extienda sobre la placa formando as´ı una fina capa de resina sobre la
superficie. El espesor final, as´ı como otras propiedades, dependera´n de la naturaleza de la
resina (viscosidad, tensio´n superficial, porcentaje de fibras, etc.) y los para´metros elegidos
para el procesado (velocidad de rotacio´n final, aceleracio´n, ...).
Figura 3.1: Representacio´n esquema´tica del proceso de spin-coating.
Esta te´cnica presenta grandes dificultades a la hora de su simulacio´n nume´rica debido
a la enorme deformacio´n del dominio y la naturaleza multiescala del problema.
Para realizar las simulaciones que se presentara´n ma´s adelante se han tomado las
siguientes suposiciones:
El disco que rota es perfectamente horizontal, por lo que no hay componente radial
de la gravedad.
Las fuerzas de Coriolis son despreciables en comparacio´n con las fuerzas centr´ıfugas.
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Para modelar la geometr´ıa de la gota, se asume simetr´ıa axial especto al eje de
rotacio´n.




Me´todo de los Elementos Naturales
La simulacio´n de suspensiones de nanotubos de carbono presenta principalmente dos
problemas que son la gran deformacio´n que sufre el dominio y la superficie libre del fluido.
Por estas razones el me´todo ma´s adecuado para realizar la simulacio´n es un me´todo de los
llamados sin malla, en este caso el Me´todo de los Elementos Naturales, ya que permite una
mejor descripcio´n Lagrangiana de la cine´tica del fluido.
A continuacio´n se presenta una breve descripcio´n de las bases de este me´todo.
4.1. Interpolacio´n por vecinos naturales.
La gran mayor´ıa de los me´todos sin malla esta´n basados en el uso de te´cnicas de
aproximacio´n de datos aislados para construir los espacios de aproximacio´n del me´todo de
Galerkin. Estas te´cnicas deben presentar una baja sensibilidad a distorsiones de la red,
en oposicio´n a los Me´todos de Elementos Finitos. De entre estas te´cnicas, el Me´todo de
los Elementos Naturales, utiliza una interpolacio´n de Vecinos Naturales para construir las
funciones test.
Antes de entrar en ma´s detalles, lo primero es definir algunos conceptos ba´sicos. El mo-
delo sera´ construido sobre una nube de puntos que, a priori, no tienen ningu´n tipo de conec-
tividad establecida entre ellos. Se denota a esta nube de puntos como N={n1, n2, ..., nM}⊂
Rd , y existe una descomposicio´n u´nica del espacio en regiones tales que cada punto de
esas regiones es el ma´s cercano al nodo a cuya regio´n esta´ asociado que a ningu´n otro en
la nube. Esta clase de descomposicio´n de espacios se denomina diagrama de Voronoi de
la nube de puntos y cada celda de Voronoi es definida como se muestra en la Figura 4.1
centro.
TI = {x ∈ Rd : d(x,x I) < d(x,x J)∀J 6= I},
donde d(·,·) denota la funcio´n distancia Eucl´ıdea.
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Figura 4.1: Triangulacio´n de Delaunay y diagrama de Voronoi de una nube de puntos.
La estructura dual del diagrama de Voronoi es la triangulacio´n de Delaunay, obtenida
conectando los nodos que comparten una cara (d-1)-dimensional. De esta manera, mientras
que la estructura de Voronoi es u´nica, la triangulacio´n de Delaunay no lo es ya que existen
algunos casos degenerados en los que hay dos o ma´s posibilidades de triangulaciones de
Delaunay (como puede observarse en la Figura 4.1, a la derecha). Otra forma de definir
la triangulacio´n de Delaunay de un conjunto de puntos es a trave´s de la propiedad del
circumc´ırculo vac´ıo, que significa que ningu´n nodo de la nube esta´ situado dentro del
c´ırculo que cubre el tria´ngulo de Delaunay. Dos nodos que comparten un lado de su celda
de Voronoi se denominan Vecinos Naturales, de donde toma el nombre la te´cnica.
Otro concepto importante es el del diagrama de segundo orden de Voronoi de una
nube de puntos, que es definido como
TIJ = {x ∈ Rd : d(x,x I) < d(x,x J) < d(x,xK)∀J 6= I 6= K}.
El me´todo de interpolacio´n de vecinos naturales ma´s comu´n es el interpolante de
Sibson. E´l me´todo considera la inclusio´n del punto x en la nube de nodos. Debido a esta
introduccio´n, el diagrama de Voronoi se vera´ alterado, afectando del mismo modo a las
celdas de los vecinos naturales de x . Sibson definio´ las coordenadas de un vecino natural
de un punto x con respecto a uno de sus vecinos I como proporcio´n de la celda T I que
es transferida a T x cuando x es an˜adido a la nube inicial de puntos del total del volumen
de T x. En otras palabras, si κ(x ) y κI(x ) son las medidas de Labesgue de T x y T I ,











Es directo demostrar que las funciones de forma (Figura 4.3) de los elementos naturales
forman una particio´n de la unidad, as´ı como tienen otras propiedades como positividad (es
decir,0 ≤ φI(x ) ≤ 1∀I ,∀x ) y estricta interpolacio´n:
φI(x J) = δIJ .
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Figura 4.2: Definicio´n de las coordenadas de un Vecino Natural de un punto x.
Figura 4.3: Tı´pica funcio´n φ(x)
Los interpolantes de Sibson presentan unas propiedades resen˜ables que ayudan a cons-
truir los espacios de las funciones de prueba y test del me´todo de Galerkin. Adema´s de estas
propiedades, como continuidad y suavidad (excepto en los nodos para los interpolantes de
Sibson), los interpolantes de Sibson son capaces de reproducir exactamente un campo li-
neal y es realmente significativo el hecho de que presenten condiciones de contorno tipo




Dos modelos basados en la teor´ıa
cine´tica y la orientacio´n de las fibras
El comportamiento de las suspensiones de nanotubos de carbono depende fundamen-
talmente de si estos han sufrido un tratamiento qu´ımico o no, por lo que los modelos
nume´ricos no sera´n los mismos.
5.1. Modelo de Fokker-Plack
Esta seccio´n se centra en suspensiones con CNTS tratados qu´ımicamente, es decir,
aquellos que sufren repulsio´n electrosta´tica y no muestran tendencia a formar agregados
(bandas helicoidales) con el tiempo. A continuacio´n se explica un modelo basado en la
teor´ıa cine´tica para pol´ımeros reforzados con fibras cortas.
5.1.1. El modelo nume´rico.
Para el modelado de una suspensio´n de nanotubos de carbono (CNTS), se ha consi-
derado que se comporta como una suspensio´n de fibras elipsoidales (Figura 5.1) en el seno
de un fluido newtoniano. El flujo arrastra a las fibras, que se suponen indeformables. Las
ecuaciones que describen el modelo son las siguientes:
- Balance de momentos, donde so´lo se consideran las fuerzas centr´ıfugas:
Divσ = −ρω × (ω × r) = fr
donde σ denota la matriz de tensiones, ρ es la densidad,× es el producto tensorial y
ω es la velocidad de rotacio´n del plato (spin-coating).
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Figura 5.1: Representacio´n de una fibra con su vector orientacio´n ρ.
- Condicio´n de incompresibilidad:
Divv = 0
donde v es el campo de velocidades.
- La ecuacio´n de comportamiento, con una relacio´n cuadra´tica de cierre para la
matriz de orientacio´n de cuarto orden:
σ = −pI + 2η {D + Nptr(a ·D)a}
donde p denota la presio´n, I es la matriz identidad, η es la viscosidad equivalente
de la suspensio´n, D es la matriz de deformacio´n, Np es un para´metro escalar que
depende de la forma y la concentracio´n de los CNTS, tr es la traza y a es la matriz




donde ρ denota el vector unitario de direccio´n de los CNTS, ⊗ es el producto vectorial
y Ψ(ρ) es la funcio´n de distribucio´n de la orientacio´n, que debe satisfacer la condicio´n
de normalidad: ∮
Ψ(ρ)dρ = 1.
Si Ψ(ρ) = δ(ρ − ρˆ) , con δ() la funcio´n Delta de Dirac, toda la probabilidad de
orientacio´n se concentra en la direccio´n definida por ρˆ, y la correspondiente matriz de
orientacio´n sera´ aˆ = ρˆ⊗ρˆ . En este caso la relacio´n cuadra´tica de cierre resulta exacta.
Cuando los nanotubos no esta´n perfectamente alineados en una cierta direccio´n, la
relacio´n cuadra´tica de cierre se convierte en una aproximacio´n aunque es ampliamente
aceptada segu´n la bibliograf´ıa.
Desde un punto de vista f´ısico, los valores propios de la matriz de orientacio´n de
segundo orden (a) representan la probabilidad de encontrar nanotubos de carbono
en la direccio´n correspondiente al vector propio.
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- Con una relacio´n cuadra´tica de cierre, la ecuacio´n de orientacio´n se expresa como:
da
dt





D y Ω son, respectivamente, las matrices sime´trica y antisime´trica de las compo-
nentes del Gradv , k es una constante que depende de la relacio´n de forma de los
nanotubos (longitud y dia´metro), siendo r = l/ρ, el para´metro k se define como:
k = (r2 − 1)/(r2 + 1) con k ≈ 1, en la mayor´ıa de los casos. Dr es un coeficiente
rotacional de difusio´n que tiene en cuenta sucesos como la interaccio´n de las fibras en
la suspensio´n.
El modelo del flujo es definido en el volumen que ocupa el fluido en el tiempo t,Ω(t). En
el contorno, Γf (t) ≡ ∂Ωf (t) o la velocidad o la tensio´n (presio´n) son impuestas:
v(x ∈ Γ1) = v g
o bien
σn(x ∈ Γ2) = F g
con Γ1 ∪ Γ2 = Γf (t),Γ1 ∩ Γ2 = ∅ , y donde n(x ) es el vector normal unitario, definido en
el contorno en el punto x .
En te´rminos de condiciones iniciales, se asume que los nanotubos se encuentran orien-
tados de manera perfectamente iso´tropa (es decir, a=I /3). En este modelo, el vector de





con θ ∈ [0, 2pi]. El campo de velocidades es expresado en coordenadas cil´ındricas, despue´s
la imposicio´n de la condicio´n de simetr´ıa axial:
v =
 vrω · r
vz
 (5.1)





En este caso la expresio´n de los tensores D y Ω en coordenadas cil´ındricas sera´:
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y siempre que el flujo sea axialmente sime´trico (vθ = 0, vr = vr(r, z), vz = vz(r, z)), y
combina´ndolo con la Ecuacio´n 5.1, la matriz D queda reducida a lo siguiente:
D =












Similarmente, la matriz de vorticidad tiene la siguiente forma:
Ω =









Como condiciones iniciales en el primer paso de simulacio´n se tomara´:










5.1.2. Relacio´n entre modelo y reolog´ıa
El modelo utilizado para la descripcio´n del comportamiento de las suspensiones de
nanotubos de carbono tratados qu´ımicamente ha sido el de Fokker-Planck (FP). En este
modelo aparecen dos para´metros que son escogidos de manera experimental para que este
modelo se ajuste lo mejor posible a los resultados experimentales (Dr y Np). As´ı, en la
siguiente gra´fica (Figura 5.2), podemos observar, para tres concentraciones distintas de
nanotubos, la evolucio´n de la viscosidad aparente. Tomando como ejemplo la suspensio´n
con 0.33 % de CNTS se comprueba que la pareja de constantes que mejor ajusta la curva
es Dr = 0,005s
−1 y Np = 7.
Para suspensiones con nanotubos que no este´n tratados qu´ımicamente, este modelo
de Fokker-Planck no es capaz de explicar su comportamiento, por lo que se necesita un
nuevo modelo llamado de Agregacio´n/Orientacio´n (AO), como una ampliacio´n del modelo
de Fokker-Planck. Este modelo sera´ explicado en la siguiente seccio´n del trabajo.
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Figura 5.2: Ajuste del modelo de orientacio´n para suspensiones con 0.05 %. 0.2 % y 0.33 % de CNTS
tratados qu´ımicamente en una resina epoxi. Np y Dr son los para´metros de ajuste.
5.1.3. Discretizacio´n del problema.
Anteriormente se han visto las bases del Me´todo de los Elementos Naturales y se ha
comentado co´mo, debido a las caracter´ısticas del problema, este era el me´todo de interpo-
lacio´n ma´s adecuado. Para la discretizacio´n de la forma fuerte del problema, se ha utilizado
una interpolacio´n de elementos naturales C0−C−1 , ma´s concretamente se ha utilizado una
interpolacio´n C0 (interpolante de Sibson, suave en todo punto excepto en los nodos, φI en
la Ecuacio´n 5.2) para la aproximacio´n del campo de velocidades, mientras que para el caso
de la aproximacio´n de la presio´n, la interpolacio´n utilizada ha sido una discontinua C−1(ψI














donde v I y pI son las velocidades y presiones nodales, respectivamente, y n es el nu´mero de
vecinos naturales del punto x considerados para la interpolacio´n. Este tipo de aproximacio´n
no verifica la condicio´n LBB (Ladyzhenskaya-Babusˆka-Brezzi).
De esta manera tenemos que, con el dominio fluido Ωf extra´ıdo de la nube de nodos
mediante el me´todo de las formas α (Anexo D) y la velocidad y presio´n (definidas por
las ecuaciones anteriores), se puede proceder a la discretizacio´n esta´ndar de la formulacio´n











Divvp∗dΩ = 0 (5.5)
y
σ = −pI + 2η{D + NpTr(aD)a} (5.6)
donde se asume una traccio´n nula en el frente del fluido y la velocidad impuesta para los
nodos en contacto con el plato rotatorio es cero.
La ecuacio´n de orientacio´n es resuelta para cada incremento de tiempo. Con la cine´tica
conocida en el tiempo t, v t(x ), la posicio´n de los nodos puede ser actualizada al mismo
tiempo que la evolucio´n de la orientacio´n de las fibras. Las ecuaciones de actualizacio´n de la
posicio´n y de la matriz de orientacio´n de las fibras, de manera expl´ıcita, son las siguientes:




















donde D tI y Ω
t
I son las componentes sime´trica y antisime´trica de la matriz del gradiente
de velocidades, en el tiempo t en el nodo x I, respectivamente.
En la etapa de resolucio´n de la cinema´tica, la matriz de orientacio´n de las fibras
se supone conocida en los nodos, para el tiempo t (a tI). El valor de a en los puntos de
integracio´n para evaluar las Ecuaciones 5.4 y 5.5, se obtiene por interpolacio´n (elementos
naturales):






La u´nica dificultad a la hora de resolver la Ecuacio´n 5.8 para actualizar la orientacio´n
es la no derivabilidad de las funciones de forma en sus nodos. As´ı, el tensor del gradiente
de velocidades se puede evaluar mediante la siguiente expresio´n:






donde la k con la coma denota la derivada espacial con respecto a la coordenada k-e´sima.
El gradiente de velocidades puede ser calculado en todo punto excepto en los nodos, ya que
φI,k(x I) no esta´ definida. Una posible solucio´n a este problema es el uso de te´cnicas que
realicen una proyeccio´n desde los puntos de integracio´n y despue´s se realice un promedio.
26
5.1.4. Resultados de las simulaciones.
Para la obtencio´n de los resultados nume´ricos que simulan el comportamiento de
suspensiones de nanotubos de carbono tratados qu´ımicamente en una resina epoxi, se ha
implementado un programa en C basado en el Me´todo de los Elementos Naturales explicado
anteriormente y en el modelo de Fokker-Planck. El modelo esta´ compuesto por 977 nodos
bajo condiciones de simetr´ıa axisime´trica para el flujo (pero no para el campo de orienta-
ciones), condiciones de no deslizamiento en el plano horizontal, simetr´ıa en condiciones de
contorno respecto del eje de simetr´ıa y una distribucio´n de orientaciones inicial iso´tropa.
Para entender los resultados que a continuacio´n se presentan hay que tener en cuenta
que la orientacio´n de los nanotubos se representa mediante elipses: cuando ma´s alejada de
la isotrop´ıa sea la distribucio´n de probabilidad de encontrar un CNT en una determinada
direccio´n, ma´s estirada estara´ la elipse en la direccio´n de la orientacio´n.
Figura 5.3: Campo de orientaciones para la suspensio´n de CNTS en el plano r-z, para distintos pasos de
simulacio´n. Pasos t=1, 10, 20, 30 y 40.
En la Figura 5.3 se puede ver la evolucio´n tanto del fluido como de la orientacio´n de
los nanotubos para los pasos de simulacio´n t=1, 10, 20, 30 y 40. Como se puede observar
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para el tiempo t=1, la orientacio´n esta´ representada por circunferencias, esto quiere decir
que para ese paso de tiempo la orientacio´n es nula, convirtie´ndose estas circunferencias en
elipses a medida que pasa el tiempo, es decir los nanotubos se van orientando en el plano
r-z.
En las Figuras 5.4 y 5.5 se pueden ver con ma´s detalle los pasos t=1 y t=30, res-
pectivamente. La diferencia de orientacio´n que existe entre ambos pasos de tiempo se ve
aqu´ı claramente. En el primer caso los nanotubos no tienen ningu´n tipo de direccio´n prefe-
rente, mientras que tras varios pasos de tiempo, los nanotubos se encuentran fuertemente
orientados en la direccio´n perpendicular al flujo, como nos indicaba la teor´ıa. Esta orien-
tacio´n queda representada por la gran excentricidad que presentan las elipses (cuanta ma´s
excentricidad, ma´s orientacio´n).
Figura 5.4: Detalle del campo de orientaciones para la suspensio´n de CNTS en el plano r-z para el paso
de simulacio´n t=1.
Figura 5.5: Detalle del campo de orientaciones para la suspensio´n de CNTS en el plano r-z para el paso
de simulacio´n t=30.
Al igual que se ha representado el plano r-z, tambie´n se puede obtener una represen-
tacio´n de lo que ocurre en el plano r -θ para distintos pasos de tiempo (Figura 5.6).
Lo que se puede ver en la Figura 5.6, no es el plano r -θ directamente, si no el abati-
miento de este plano, es por eso que, aparentemente, las elipses aparecen orientadas hacia
arriba. Como ya se vio en la representacio´n anterior, a medida que pasa el tiempo, la orien-
tacio´n de los nanotubos es ma´s predominante en la direccio´n perpendicular a la direccio´n
del flujo.
En la Figura 5.7 se observa en ma´s detalle la orientacio´n en los pasos de tiempo t=1
y en la Figura 5.8, para t=30.
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Figura 5.6: Campo de orientaciones para la suspensio´n de CNTS en el plano r-θ, para distintos pasos de
simulacio´n. Pasos t=1, 10, 20, 30 y 40.
5.2. El modelo de Agregacio´n/Orientacio´n.
Debido a la tendencia que presentan los nanotubos no tratados qu´ımicamente a formar
agregados bajo las condiciones de flujo a cortadura, el modelo de Fokker-Plank no sirve
para explicar la cine´tica de lo que sucede en las suspensiones en este caso. Es por ello que se
necesita un nuevo modelo en el cual se incluya un nuevo para´metro que tenga en cuenta el
grado de agregacio´n que hay presente en el fluido. De esta manera se presenta el modelo de
Agregacio´n/Orientacio´n (A/O, Aggregation/Orientation, en ingle´s) como una modificacio´n
del modelo de Fokker-Plank en el cual se introduce un para´metro λ que modela el grado
de agregacio´n presente en el fluido [2].
5.2.1. El modelo nume´rico.
Al tratarse este nuevo modelo de una modificacio´n del anterior, las suposiciones pre-
sentadas en el apartado anterior no cambian (fibras cortas, flujo incompresible y presencia
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Figura 5.7: Detalle del campo de orientaciones para la suspensio´n de CNTS en el plano r-θ para el paso
de simulacio´n t=1.
Figura 5.8: Detalle del campo de orientaciones para la suspensio´n de CNTS en el plano r-θ para el paso
de simulacio´n t=30.
de fuerzas centr´ıfugas). En cuanto a la funcio´n de distribucio´n de la orientacio´n, en el mo-
delo de Agregacio´n/Orientacio´n se escribe como ψ(x, t,p, λ), donde λ ∈ [0, 1] describe el
estado de agregacio´n de los nanotubos; λ=1, cuando los nanotubos se encuentran tratados
qu´ımicamente y no presentan tendencia a formar agregados (caso anterior, se correspon-
der´ıa con el modelo de Fokker-Plank), λ=0, para el caso en el que los nanotubos presenten
el ma´ximo grado de agregacio´n.
Introduciendo en las ecuaciones presentadas en el apartado anterior las correspondien-
tes modificaciones debidas a esta nueva funcio´n de distribucio´n de la orientacio´n, se llega
a la siguiente ecuacio´n, que modela la variacio´n de la matriz de orientacio´n:
da
dt






Teniendo, para el caso discreto del problema:
a t+∆tI = a
t





5.2.2. Resultados de las simulaciones.
Para la simulacio´n de las suspensiones con distinto grado de agregacio´n se ha tomado
como base la programacio´n del modelo de Orientacio´n y introducie´ndose las variaciones
necesarias para adaptarlo al modelo de Agregacio´n/Orientacio´n. Al igual que en el caso an-
terior, la mayor o menor orientacio´n de los nanotubos esta´ representada por la excentricidad
de las elipses.
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En la Figura 5.9 se puede observar la evolucio´n de la orientacio´n de los nanotubos de
carbono para el caso de λ=0.1, es decir, para unos nanotubos que se encuentran fuertemente
agregados, en el plano r-z.
Figura 5.9: Campo de orientaciones pora la suspensio´n de CNTS con λ=0.1 en el plano r-z, para distintos
pasos de simulacio´n. Pasos t=1, 10, 20, 30 y 40.
Debido a la fuerte agregacio´n que presentan estos nanotubos, se puede observar que la
distribucio´n iso´tropa que presentaban en el paso t=1 se mantiene pra´cticamente constante
para los sucesivos pasos de tiempo (t=10, 20, 30 y 40 ). Este comportamiento era el espe-
rado, ya que los resultados obtenidos experimentalmente mostraban que cuanto mayor era
el grado de agregacio´n que sufr´ıan los nanotubos, menor tendencia mostraban a alinearse
en la direccio´n esperada.
Esta diferencia de tendencia a orientarse dependiendo del grado de agregacio´n para
un mismo paso de tiempo (t=30 ) puede observarse en la Figura 5.10. En esta figura puede
verse claramente co´mo influye el estado de agregacio´n de la suspensio´n en la mayor o menor
orientacio´n de los nanotubos. Para un mismo paso de tiempo (t=30 ), es decir, todos las
suspensiones han estado expuestas el mismo tiempo al mismo proceso de spin-coating, la
orientacio´n para el caso de la suspensio´n con λ=0.1 es pra´cticamente nula (co´mo ya se
hab´ıa podido observar en la Figura 5.9): el estado de agregacio´n que tienen los CNTS es
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tan fuerte, que se mantiene la isotrop´ıa inicial. A medida que este para´metro λ aumenta
(existe un menor estado de agregacio´n), la tendencia a la orientacio´n de los nanotubos se
pone de manifiesto con la mayor excentricidad que presentan las elipses (ve´ase claramente la
diferencia entre los casos (a) y (e), con λ=0.1 y λ=1, respectivamente). En el caso de λ=1,
tenemos los mismo resultado que para el modelo de Fokker-Plank, es decir, suspensiones
que no presentan ningu´n tipo de tendencia a formar agregados.
Figura 5.10: Campo de orientaciones para suspensiones de CNTS en el plano r-z con distinto grado de
orientacio´n (λ=0.1, 0.5, 0.7, 0.9 y 1). Paso de simulacio´n t=30.
En la Figura 5.11 se tiene una representacio´n de la orientacio´n con el tiempo en el
plano r− θ para una suspensio´n con λ=0.1. Al igual que lo que suced´ıa en el plano r-z, en
el plano r−θ la tendencia a la orientacio´n con el tiempo de los nanotubos es pra´cticamente
nula debido al estado de agregacio´n tan fuerte que presentan los CNTS.
Resulta evidente que pensar que todos los nanotubos de carbono de la suspensio´n se
encuentran en un mismo grado de agregacio´n es un caso poco realista. De esta manera,
parece interesante una modificacio´n del modelo de Agregacio´n/Orientacio´n en el que se
tenga en cuenta la posibilidad de encontrar nanotubos de carbono con distino grado de
agregac´ıo´n. Esta modificacio´n del modelo as´ı como los resultados de las correspondientes a
las simulaciones se pueden encontrar en el Anexo E.
32
Figura 5.11: Campo de orientaciones pora la suspensio´n de CNTS con λ=0.1 en el plano r-θ, para





En el presente trabajo se ha abordado la simulacio´n de suspensiones de nanotubos
de carbono mediante el Me´todo de los Elementos Naturales, debido a las particulares ca-
racter´ısticas que presenta el flujo, as´ı como la simulacio´n de la evolucio´n de la viscosidad
de estos compuestos con el tiempo, aplicado a la te´cnica de fabricacio´n de spin-coating. El
hecho de realizar simulaciones nume´ricas de te´cnicas de fabricacio´n resulta de un intere´s
muy alto ya que el tiempo de simulacio´n es mucho menor que el que se necesita en fabri-
cacio´n, resultando tambie´n ma´s econo´mico y predictivo, pudie´ndose observar los efectos de
la variacio´n de los distintos para´metros involucrados en el proceso mucho antes que con
sucesivos ensayos de laboratorio.
Como conclusio´n general del trabajo, se podr´ıa decir que los modelos que se han
utilizado reproducen con fidelidad los ensayos reolo´gicos vistos en la bibliograf´ıa. Esto,
unido a que el tiempo de ejecucio´n de la simulacio´n no es alto, lleva a pensar que, para
futuras aplicaciones industriales, resulta un buen me´todo predictivo.
La principal limitacio´n y a la vez, la principal caracter´ıstica que presenta es lo inno-
vador de la te´cnica, ya que, al no tener otros modelos nume´ricos con lo que compararlo so´lo
queda sino trabajar en mejorar el presente.
6.1. Trabajo futuro.
En este trabajo, al tratarse de un primer acercamiento a la simulacio´n de suspensiones
de nanotubos de carbono, se ha seguido un modelo en el cual se han tomado unas apro-
ximaciones las cuales se pueden irse eliminando en futuros trabajos para ir acerca´ndose
ma´s a la realidad. Como ejemplo, se puede tomar el hecho de que se ha supuesto que los
nanotubos de carbono tienen una gran rigidez siendo esto no cierto del todo ya que se sabe
que pueden presentar pandeo.
Como trabajo ma´s inmediato esta´ la incorporacio´n del modelo FENE al modelo de
Fokker-Plank de orientacio´n de las fibras y repetir y compara las simulaciones obtenidas
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con las ya existentes.
Otra de las simplificaciones que se ha hecho es la de aceptar que los nanotubos forman
agregados desde un primer momento, pero no se ha tenido en cuenta el hecho de que a altas
velocidades, estos agregados pueden deshacerse, es decir, llegado el agregado a un taman˜o
dado, puede irse desprendiendo y formar as´ı agregados ma´s pequen˜os. Esta modificacio´n
podr´ıa sumarse a la de establecer una variacio´n de la velocidad a lo largo de la simulacio´n
de spin-coating, co´mo ocurre en los procesos industriales de esta te´cnica.
Teniendo en cuenta las aplicaciones industriales que podr´ıan tener los nanotubos de
carbono, parece interesante tambie´n tener en cuenta otras te´cnicas, como la del ink-jet
o roll-casting. Esto supone un trabajo mucho ma´s amplio y duro, ya que no supondr´ıa
simplemente una modificacio´n como en los casos anteriores, sino que habr´ıa que crear un
modelo nuevo, as´ı como nuevos estudios reolo´gicos para conocer el comportamiento que
tienen las suspensiones bajo estas te´cnicas.
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Glosario
σ : matriz de tensiones.
ρ : densidad.
× : producto tensorial.
ω : velocidad de rotacio´n de la placa (spin-coating).
fr : fuerzas centr´ıfugas.
v : campo de velocidades.
I : matriz identidad.
D : matriz de deformacio´n.
Np : escalar que depende de la forma y la concentracio´n de los nanotubos.
a : matriz de orientacio´n de segundo orden.
ρ : vector unitario de direccio´n de los nanotubos.
⊗ : producto vectorial.
Ψ(ρ) : fucio´n de distribucio´n de la orientacio´n.
δ() : funcio´n Delta de Dirac.
D : matriz sime´trica del Gradv .
Ω : matriz antisime´trica del Gradv .
k : constante dependiente de la relacio´n de forma de los nanotubos.
Dr: coeficiente rotacional de difusio´n.
Fc : fuerza del muelle en el modelo FENE.
H : constante del muelle en el modelo FENE.
Q : vector tridimensional que une las masas de la dumbbell.
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Q0 : elongacio´n ma´xima permitida en el muelle de la dumbbell.
κ : tensor gradiente de velocidades.
r : vector posicio´n.
ψ(Q, t) : funcio´n de distribucio´n para el modelo FENE.
ζ : coeficiente de friccio´n.
kB : constante de Boltzmann.
T : temperatura.
λH : constante de tiempo.
λQ : constante de tiempo.
b : coeficiente adimensional del muelle.
τ : tensor de tensiones.
τs : tensor de tensiones del solvente.
τp : tensor de tensiones del pol´ımero.
ηs : viscosidad del solvente.
γ˙ : tensor velocidad de deformacio´n.
γ˙(t) : ritmo de cizalladura.
η : viscosidad.
Ψ1 : primer coeficiente normal de tensiones.
Ψ2 : segundo coeficiente normal de tensiones.
Wtˆ : proceso de Wiener tridimensional.
λ : estado de agregacio´n de los nanotubos de carbono.
